Ncc™

RAPPORT

Prave nr

4240211

| ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Varedeklaration
1000589-1355-1

Produkt
4/8mm Skarver

Leverandgr

NCC Industry A/S, Rastoffer

Produktionssted
Nyrand Grusgrav
Gammelrandgaard
4470 Svebolle Objekt

Produktbetegnelse

Prove start
23-04-2024

Prgve slut

Dato for pregveudtagning
22-04-2024

Modtaget den

23-04-2024

Reference ID
Registreret af Meerkning

Analyseret af

Egenskab / prgvningsmetode

Veerdi Min veerdi Max veerdi

EN 933-1 Kornsterrelsesfordeling
Tersigtning

Kornstorrelsesfordeling
gnf.%

D60
D10

6,800 D50 6,461
4,521

D60/D10 (U-tal) 1,5

Min- Max- Malt Sigte- 100
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Bemeerkning

Sted og dato
Vor Frue 24-04-2024
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ANN Adsbgl, Laborant
Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Rastoffer
Laboratorie: Vor Frue

@de Hastrup Vej 130

4000 Roskilde

Besggsadresse

Hovedkontor

Org.nr Email
jom@ncc.dk
MVA nr Internetadresse




